
АВТОДВОР ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 01211 № 10  (139) октябрь 2014тел. (057) 715-45-55 12

КАК ДОЛГО 
СЛУЖИТЬ 

ШИНАМ

Что делать если неравномерный износ шин?
Если при осмотре вы заметили, что износ шин с одной сторо-

ны отличается от износа с другой, то необходимо выяснить причи-
ну. Необходимо приехать на станцию технического обслуживания и 
произвести развал-схождение.

Причины неравномерного износа шины:
1. Неправильная регулировка подвески, развала или  схождения 

колес.
2. Ухудшение состояния деталей подвески – износ шаровых опор, 

рулевых наконечников и др.
3. Повреждение подвески при попадании в яму, которых огром-

ное количество на наших дорогах. Попадание автомобиля в аварию, 
может также изменить геометрия кузова.

4. Давление в шинах не соответствует рекомендованному.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ИЗНОСА:
1. Если у вас неравномерный износ протектора, или вашу маши-
ну «тянет» в сторону - вам необходимо проверить развал и схож-
дение колес.
2. После ремонта подвески, или деталей рулевого управления – по-
просите сделать развал схождение на специальном стенде.
3. Проверяйте давление в шинах. Правильное давление - обеспечит 
хорошую управляемость и ваши шины прослужат дольше.

При покупке новых шин, которые в наше время не такие уж и де-
шевые, каждому автолюбителю хочется как можно дольше сохра-
нить их в пригодном для езды состоянии. Для этого, пре-
жде чем устанавливать новые шины, необходимо по-
смотреть на износ старых. Если износ протектора 
на всех колесах равномерный и одинаковый, зна-
чит можно смело устанавливать новую резину. Для 
измерения высоты протектора существуют специ-
альные приборы. 

Некоторые производители шин делают специ-
альные индикаторы износа. По ним можно опре-
делить на сколько изношен протектор. На некото-
рых шинах сделаны индикаторы износа в виде бугор-
ков в водоотводящих канавках протектора. Если высо-
та протектора шины сравнялась бугорком износа, зна-
чит шину необходимо заменить. так же бывает индикатор из-
носа в виде цифр, они постепенно пропадают в зависимо-
сти от износа, когда на протекторе начнет пропадать капель-
ка - это означает большой риск юза на воде, так как высота про-
тектора менее 4 мм. 
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Излишне положительный развал

Излишне отрицательный развал


